Elverdal

Elverdal A/S
Risbyvej 28
DK - 2765 Smgrum

TIf. (+45) 3513 32 22
info@elverdal.dk
www.elverdal.dk

DRIFT- &
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

- Legeredskaber af beton
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VIGTIGE redskaber til vedligeholdelse

BLOD BORSTE
VAND
SABE

Vedligeholdelse

For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktion-
sniveau ber ejeren foretage rutinemaessig inspektion og vedligeholdelse
af redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer ogsa en grundig renggring af hele redskabet
mindst en gang om aret isaer legetdrne og klatreredskaber (herunder
parkour).

Afrensning gennemfares for at fijerne smuds og begroning fra
overfladen. Foretages afrensning naensomt og omhyggeligt, kan der
ofte opnas et udtryk og egenskaber af de behandlede overflader, der
svarer til de oprindelige. Den mest skansomme made at afrense en
betonoverflade pa er manuelt med blgd bgrste, vand og sabe. Metoden
vil ikke kunne fjerne alle former for smuds og begroninger, ligesom den
er relativt langsom og arbejdskraevende (dyr). Til gengaeld kraeves der
ikke seerligt udstyr, og man skader heller ikke betonoverfladen. Bade
mos og alger kan ogsa fiernes med de i handlen gaengse midler mod
grgnne belaegninger. Renggringen af redskabet kan med fordel ggres i
fordrsmanederne efter vinterens harde vejr.

Det frarades at afrense med hgjtryksrenser, da dette kan beskadige
overfladen og strukturen pd betonen.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende
indsats som udferes i forbindelse med den arlige hovedinspektion.
Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjaelpning
af fejl eller til genetablering af det ngdvendige sikkerhedsniveau for
legeredskaber. Sddanne foranstaltninger omfatter felgende:

» Renggring af legeredskaber

« Efterspaending af lgsnede dele iseer bolte, beslag og ophaeng, som er
fastgjort til betonen

« Evt. udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele

BEMARK

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele
ber der altid anvendes originale reservedele
fra producenten, sdfremt garantiordningen
gnskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler fglgende terminer for
vedligeholdelse af legeredskaber af beton:
Beregn gennemsnitlig 0,5 time om maneden
pr.omrdde som levetidsomkostning.

Inspektion - legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige
mangler, som udger en sikkerhedsmaessig
risiko, skal udstyret sikres mod brug og fx
inddrages eller fiernes helt, indtil det er blevet
udbedret.

Der er i nedenstaende skema forslag til
vedligeholdelsesplan.

Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger,
faktura og evt. byggeansggning, montage-
planer samt vedligeholdelsesdokumenter skal
samles i en logbog.

Arbejdsopgaver Hver uge Hver maned Hvert ar Ved behov
Kontrol af redskaber X X
Overflade renggring X
Efterspaending af X
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Inspektionen foretages i henhold til falgende standarder:

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Standardens nummer

Standardens emne

Standardens ikrafttreeden

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav Okt. 2017
DS/EN 1176 del 2 Gynger Okt. 2017
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner Okt. 2017
DS/EN 1176 del 4 Svaevebaner Okt. 2017
DS/EN 1176 del 5 Karruseller Okt. 2019
DS/EN 1176 del 6 Vipper Okt. 2017
DS/EN 1176 del 7 Vedligehold, inspektion og installation April. 2020
DS/EN 1177 Faldunderlag Jan. 2018

Ved inspektionen benyttes testvaerktejer, som anvist i DS/EN 1176-1. 2017
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